
MODULO

TARIFFARIO
MOD07_03 Ed. 02 Rev. 00 del 14/02/20

COD DETERMINAZIONE  COSTO  CONTRIBUENTE  METODO DI PROVA MATERIALE RICHIESTO

CUOIO PELLI E MANUFATTI
PROVE FISICHE E MECCANICHE

01-01-01 Adesività delle rifinizioni a secco 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 11644:2009 (12 x 12) cm
01-01-02 Assorbimento statico dell'acqua 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 2417:2016 (20 x 20) cm
01-01-03 Fogging riflettometrico 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 17071:2011 (20 x 20) cm
01-01-04 Fogging gravimetrico 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 17071:2011 (20 x 20) cm
01-01-05 Spessore 20,00€               14,00€                     UNI EN ISO 2589:2016 (10 x 10) cm
01-01-06 Resistenza a trazione del fiore (Prova di scoppio) 30,00€               21,00€                     UNI EN ISO 3379:2015 (10 x 10) cm
01-01-07 Massa volumica apparente 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 2420:2017 (25 x 25) cm
01-01-08 Permeabilità al vapor d'acqua 55,00€               38,50€                     UNI EN ISO 14268:2012 (25 x 25) cm
01-01-09 Potere adesivo 40,00€               28,00€                     UNI EN 1392 + UNI EN 15062:2006 (25 x 25) cm
01-01-10 Resistenza all'abrasione a secco (Martindale) 50,00€               35,00€                     UNI EN 13520:2006 (10 x 10) cm
01-01-11 Resistenza agli idrocarburi (Oleorepellenza) 25,00€               17,50€                     UNI EN ISO 14419:2010 (30 x 30) cm
01-01-12 Resistenza alla cucitura 28,00€               19,60€                     UNI 10606:2009 (30 x 30) cm
01-01-13 Flessione continua (Flessometro) 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 5402-1:2017 (20 x 20) cm
01-01-14 Flessione continua ad umido (Flessometro) 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 5402-1:2017 (20 x 20) cm
01-01-15 Screpolatura del fiore e indice di screpolatura 32,00€               22,40€                     UNI EN ISO 3378:2005 (30 x 30) cm
01-01-16 Trazione e allungamento percentuale 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 3376:2012 (20 x 20) cm
01-01-17 Resistenza all'abrasione per suole 50,00€               35,00€                     UNI EN 12770:2001 (10 x 10) cm
01-01-18 Resistenza all'acqua dei cuoi pesanti 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 5404:2012 (20 x 20) cm
01-01-19 Resistenza all'acqua del cuoio leggero (Penetrometro) 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 5403-1:2012 (20 x 20) cm
01-01-20 Resistenza allo strappo singolo 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 3377-1:2012 (25 x 25) cm
01-01-21 Resistenza allo strappo su due bordi 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 3377-2:2016 (25 x 25) cm
01-01-22 Resistenza al calore secco 30,00€               21,00€                     UNI EN ISO 17227:2005 (10 x 10) cm
01-01-23 Stabilità dimensionale 38,00€               26,60€                     UNI 8481:2010 (20 x 20) cm
01-01-24 Temperatura di contrazione 40,00€               28,00€                     UNI EN ISO 3380:2015 (10 x 10) cm
01-01-25 Assorbimento e deassorbimento d'acqua statico per sottopiedi 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 22649 (Metodo A):2016 (20 x 20) cm
01-01-26 Spessore della rifinizione 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 17186:2012 (5 x 5) cm
01-01-27 Prova di resistenza allo scotch 10,00€               7,00€                       SSIP 3001:2018 (10 x 10) cm
01-01-28 Contrazione superficiale per immersione in acqua bollente 20,00€               14,00€                     UNI 8435:1982 (10 x 10) cm
01-01-29 Resistenza allo strappo a doppio foro 28,00€               19,60€                     ASTM D4705:2018 (20 x 20) cm
01-01-30 Assorbimento d'acqua per capillarità - Wicking 30,00€               21,00€                     UNI EN ISO 19074:2015 (20 x 20) cm
01-01-31 Morbidezza 20,00€               14,00€                     UNI EN ISO 17235:2015 (20 x 20) cm
01-01-32 Resistenza alla stiratura 15,00€               10,50€                     IUF 458:1984 (20 x 20) cm
01-01-33 Bagnatura superficiale (Spray Test) 20,00€               14,00€                     UNI EN ISO 17231:2018 (20 x 20) cm
01-01-34 Durezza Shore A 20,00€               14,00€                     UNI ISO 7619-1:2011 (15 x 15) cm
01-01-35 Bagginess, deformabilità sotto carico e allentamento 35,00€               24,50€                     UNI CEN/TS 14689:2006 (15 x 15) cm
01-01-36 Odore 20,00€               14,00€                     SNV 195651:1968 (20 x 20) cm
01-01-37 Adesività delle rifinizioni ad umido 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 11644:2009 (12 x 12) cm
01-01-38 Flessione continua a freddo (Flessometro) 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 5402-1:2017 (20 x 20) cm
01-01-39 Assorbimento e deassorbimento d'acqua dinamico per sottopiedi 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 22649 (Metodo B):2016 (20 x 20) cm
01-01-40 Propagazione orizzontale della fiamma 40,00€               28,00€                     UNI EN ISO 17074:2011 (35 x 35) cm
01-01-41 Resistenza alla flessione ad umido (Vamp flex) 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 5402-2:2015 (35 x 35) cm
01-01-42 Resistenza alla flessione (Vamp flex) 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 5402-2:2015 (35 x 35) cm
01-01-43 Resistenza alla flessione a freddo (Vamp flex) 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 5402-2:2015 (35 x 35) cm
01-01-44 Resistenza al calore del cuoio verniciato 40,00€               28,00€                     UNI EN ISO 17232:2017 (20 x 20) cm
01-01-45 Deformabilità 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 17236:2016 (20 x 20) cm
01-01-46 Temperatura di rottura a freddo della rifinizione 30,00€               21,00€                     UNI EN ISO 17233:2017 (20 x 20) cm
01-01-47 Resistenza all'abrasione (Metodo Taber) 90,00€               63,00€                     UNI EN ISO 17076-1:2012 (20 x 20) cm
01-01-48 Assorbimento di vapore acqueo 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 17229:2016 (20 x 20) cm
01-01-49 Resistenza allo strappo al punto di cucitura 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 23910:2017 (20 x 20) cm
01-01-50 Infiammabilità per abbigliamento 90,00€               63,00€                     16 CFR Part 1610:2008 (20 x 20) cm
01-01-57 Resistenza all'acqua del cuoio leggero (Maeser) 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 5403-2:2012 (20 x 20) cm
01-01-58 Pressione di penetrazione dell'acqua 80,00€               56,00€                     UNI EN ISO 17230:2011 (20 x 20) cm
01-01-51 Infiammabilità - Cigarette test 90,00€               63,00€                     UNI EN 1021-1:2014 (20 x 20) cm
01-01-52 Infiammabilità - Match test 90,00€               63,00€                     UNI EN 1021-2:2014 (20 x 20) cm
01-01-59 Conducibilità termica 75,00€               52,50€                     ASTM D7340:2007 (20 x 20) cm
01-01-53 Infiammabilità - Butan flame test 90,00€               63,00€                     BS 5852:2006 (20 x 20) cm
01-01-60 Corrosione dei metalli a contatto con il cuoio 90,00€               63,00€                     ASTM D1611:2005 (20 x 20) cm
01-01-54 Infiammabilità - Crib test 90,00€               63,00€                     BS 5852:2006 (20 x 20) cm
01-01-61 Variazione dimensionale 50,00€               35,00€                     UNI EN ISO 17130:2013 (20 x 20) cm
01-01-62 Raggrinzimento superficiale (Pipe test) 60,00€               42,00€                     VDA 230-205:2005 (20 x 20) cm
01-01-56 Resistanza e conduttanza 90,00€               63,00€                     ASTM D257:2014 (20 x 20) cm
01-01-55 Infiammabilità per rivestimento di veicoli speciali 120,00€             84,00€                     UNE CE 118:2018 (20 x 20) cm

PROVE DI SOLIDITÀ DEL COLORE - (20 x 20) cm
01-02-01 Solidità del colore al lavaggio delicato 45,00€               31,50€                     UNI EN ISO 15703:2001 (15 x 5) cm
01-02-02 Solidità del colore alla goccia d'acqua 20,00€               14,00€                     UNI EN ISO 15700:2000 (5 x 5) cm
01-02-03 Solidità alla luce artificiale - Xenotest 55,00€               14,00€                     UNI EN ISO 105-B02:2014 (5 x 5) cm
01-02-04 Solidità del colore alla migrazione nel PVC 30,00€               21,00€                     UNI EN ISO 15701:2015 (5 x 5) cm
01-02-05 Solidità del colore alla perspirazione 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 11641:2013 (15 x 5) cm
01-02-06 Solidità del colore all'acqua 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 11642:2013 (15 x 5) cm
01-02-07 Solidità del colore alla pulitura a secco 45,00€               31,50€                     UNI EN ISO 11643:2009 (15 x 5) cm
01-02-08 Solidità del colore allo strofinio a secco 25,00€               17,50€                     UNI EN ISO 11640:2018 (12 x 5) cm
01-02-09 Solidità del colore allo strofinio ad umido 25,00€               17,50€                     UNI EN ISO 11640:2018 (12 x 5) cm
01-02-10 Invecchiamento artificiale al calore 30,00€               21,00€                     UNI EN ISO 17228:2015 (20 x 20) cm
01-02-11 Solidità del colore allo strofinio con sudore artificiale 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 11640:2018 (12 x 5) cm
01-02-12 Invecchiamento al calore ed elevata umidità 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 17228:2015 (20 x 20) cm
01-02-13 Invecchiamento con camera climatica 55,00€               24,50€                     UNI EN ISO 17228:2015 (20 x 20) cm
01-02-14 Condizionamento con solventi - a provino 10,00€               7,00€                       SSIP 11001:2009 (20 x 20) cm
01-02-15 Solidità del colore al croking a secco 25,00€               17,50€                     UNI EN ISO 20433:2012 (20 x 20) cm



MODULO

TARIFFARIO
MOD07_03 Ed. 02 Rev. 00 del 14/02/20

COD DETERMINAZIONE  COSTO  CONTRIBUENTE  METODO DI PROVA MATERIALE RICHIESTO

01-02-16 Solidità del colore al croking ad umido 25,00€               17,50€                     UNI EN ISO 20433:2012 (20 x 20) cm
01-02-17 Solidità del colore al lavaggio a macchina 40,00€               28,00€                     UNI EN ISO 15702:2001 (20 x 20) cm
01-02-18 Solidità alla luce artificiale (Xenotest) - Provino aggiuntivo 15,00€               28,00€                     UNI EN ISO 105-B02:2014 (20 x 20) cm
01-02-19 Riflettanza solare superficiale 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 17502:2013 (20 x 20) cm
01-02-20 Sporcabilità: metodo Martindale 40,00€               28,00€                     UNI EN ISO 26082-1:2012 (20 x 20) cm
01-02-21 Solidità del colore alla stiratura 25,00€               17,50€                     IUF 458:1984 (20 x 20) cm
01-02-22 Solidità del colore alla saliva 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 20701:2018 (20 x 20) cm
01-02-23 Invecchiamento con camera climatica - Provino aggiuntivo 10,00€               42,00€                     UNI EN ISO 105-B02:2014

MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE - (20 x 20) cm
01-03-01 Misurazione superficie cuoi finiti - fino a 61,9 m2 15,00€               UNI EN ISO 11646:2014 (20 x 20) cm
01-03-02 Misurazione superficie cuoi finiti - oltre 61,9 m2 [€/m2] 0,25€                 UNI EN ISO 11646:2014 (20 x 20) cm
01-03-11 Misurazione superficie cuoi finiti - fino a 61,9 m2 15,00€               UNI EN ISO 19076:2016 (20 x 20) cm
01-03-12 Misurazione superficie cuoi finiti - oltre 61,9 m2 [€/m2] 0,25€                 UNI EN ISO 19076:2016 (20 x 20) cm
01-03-03 Misurazione superficie pelli piclate - fino a 9,29 m2 [€/m2] 1,50€                 Contratto Internazionale n. 6 Allegato B:1999 (20 x 20) cm
01-03-04 Misurazione superficie pelli piclate - da 9,30 a 46,45 m2 [€/m2] 3,50€                 Contratto Internazionale n. 6 Allegato B:1999 (20 x 20) cm
01-03-05 Misurazione superficie pelli piclate - da 46,46 m2 [€/m2] 4,00€                 Contratto Internazionale n. 6 Allegato B:1999 (20 x 20) cm
01-03-06 Misurazione superficie pelli wet-blue - fino a 9,29 m2 [€/m2] 35,00€               Contratto Internazionale n. 6 Allegato C:1999 (20 x 20) cm
01-03-07 Misurazione superficie wet-blue - da 9,30 a 46,45 m2 [€/m2] 3,50€                 Contratto Internazionale n. 6 Allegato C:1999 (20 x 20) cm
01-03-08 Misurazione superficie pelli wet-blue - da 46,46 m2 [€/m2] 4,00€                 Contratto Internazionale n. 6 Allegato C:1999 (20 x 20) cm
01-03-09 Pretrattamento ed imballaggio - a collo (fino a 12 pelli) 10,00€               - (20 x 20) cm
01-03-10 Taratura Disco 90,00€               SSIP T001:2015 (20 x 20) cm

ANALISI CHIMICHE (20 x 20) cm
01-04-01 Antimuffa 77,46€               54,22€                     UNI/TS 11267 - GC/MS:2008 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-02 Caratterizzazione spettroscopica del film di rifinizione 55,00€               38,50€                     SSIP 4001:2007 (10 x 10) cm
01-04-03 Ceneri insolubili solfatate 45,00€               31,50€                     UNI EN ISO 4047:2000 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-04 Ceneri totali solfatate 25,00€               17,50€                     UNI EN ISO 4047:2000 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-67 Cloroalcani a catena media e lunga 90,00€               63,00€                     M.I. da UNI EN ISO 18219:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-06 Pentaclorofenolo 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 17070:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-07 Conservanti (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) 77,46€               54,22€                     UNI EN ISO 13365:2011 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-08 Composti organici carbonilici 77,46€               54,22€                     UNI/TS 11267 - GC/MS:2008 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-09 Cromo esavalente (VI) (Metodo colorimetrico) 55,00€               38,50€                     UNI EN ISO 17075-1:2017 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-10 Fenoli 77,46€               54,22€                     UNI/TS 11267 - GC/MS:2008 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-11 Formaldeide (Metodo colorimetrico) 55,00€               38,50€                     UNI EN ISO 17226-2:2019 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-12 Formaldeide (Metodo con HPLC) 77,46€               54,22€                     UNI EN ISO 17226-1:2008 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-13 Ftalati 77,46€               54,22€                     UNI/TS 11267 - GC/MS:2008 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-15 Metalli, soluzione analitica per contenuto totale 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 17072-2:2019 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-16 Metalli, preparazione dell'estratto acquoso 28,00€               19,60€                     UNI 10888:2001 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-17 Metalli, estratto con soluzione di sudore artificiale 28,00€               19,60€                     UNI EN ISO 17072-1:2019 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-18 Organostannici - MBT, DBT, TBT 103,29€             72,30€                     UNI CEN ISO/TS 16179:2012 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-19 Alchilfenoli (metodo indiretto) 77,46€               54,22€                     UNI EN ISO 18218-2:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-20 Alchilfenoli etossilati (metodo diretto) 103,29€             72,30€                     UNI EN ISO 18218-1:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-21 Ortofenilfenolo                                   77,46€               54,22€                     UNI EN ISO 13365:2011 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-22 Ossido di cromo - Titolazione 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 5398-1:2018 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-23 Paraclorometacresolo                              77,46€               54,22€                     UNI/TS 11267 - GC/MS:2008 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-24 Ammine aromatiche da azocoloranti 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 17234-1:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-25 Pesticidi 90,38€               63,27€                     UNI/TS 11267 - GC/MS:2008 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-26 pH 12,00€               8,40€                       UNI EN ISO 4045:2018 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-27 pH e indice differenziale                         25,00€               17,50€                     UNI EN ISO 4045:2018 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-28 Polibromodifenili e derivati - PBB e PBDE 90,38€               63,27€                     UNI/TS 11267 - GC/MS:2008 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-29 Sostanza dermica                                  40,00€               28,00€                     ISO 5397:1984 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-30 Sostanze idrosolubili totali 45,00€               31,50€                     UNI EN ISO 4098:2018 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-31 Sostanze idrosolubili, inorganiche ed organiche 55,00€               38,50€                     UNI EN ISO 4098:2018 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-32 Sostanze organiche idrosolubili 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 4098:2018 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-33 Sostanze solubili in diclorometano 35,00€               24,50€                     UNI EN ISO 4048:2018 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-34 Umidità e sostanze volatili a 102°C 10,00€               7,00€                       UNI EN ISO 4684:2006 6 gr. - (20 x 20) cm
01-04-35 Grado di concia 90,00€               63,00€                     IUC 1:1965 50 gr. - (20 x 20) cm
01-04-36 Triclorofenolo 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 17070:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-37 Tetraclorofenolo 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 17070:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-38 Ossido di cromo - Metodo colorimetrico 40,00€               28,00€                     UNI EN ISO 5398-2:2009 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-39 Ossido di cromo - Metodo ICP/OES 43,00€               30,10€                     UNI EN ISO 5398-4:2008 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-41 Composti organici semivolatili 77,46€               54,22€                     UNI/TS 11267 - GC/MS:2008 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-42 Sali di magnesio idrosolubili 45,00€               31,50€                     ISO 5399:1984 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-43 Ammine aromatiche da azocoloranti: 4-amminoazobenzene -€                   UNI EN ISO 17234-2:2011 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-44 Emissione di formaldeide 90,00€               63,00€                     UNI EN ISO 17226-3:2011 (10 x 25) cm
01-04-45 Dimetilfumarato 90,00€               63,00€                     UNI/TS 11267 - GC/MS:2008 20 gr. - (20 x 20) cm
01-04-46 Clorofenoli (PCP,TeCP) 90,00€               63,00€                     UNI EN ISO 17070:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-47 Clorofenoli (PCP,TriCP) 90,00€               63,00€                     UNI EN ISO 17070:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-48 Clorofenoli (TeCP,TriCP) 90,00€               63,00€                     UNI EN ISO 17070:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-49 Clorofenoli (PCP, TeCP,TriCP) 120,00€             84,00€                     UNI EN ISO 17070:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-50 Glutaraldeide 77,46€               54,22€                     M.I. da UNI EN ISO 17226-1:2008 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-51 Piombo nelle rifinizioni 43,00€               30,10€                     CPSC -CH-E1003-09.1:2011 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-52 Piombo Totale in articoli per bambini 43,00€               30,10€                     CPSC -CH-E1002-08.3:2012 2 gr. - (20 x 20) cm
01-04-53 Ftalati - Normativa americana 77,46€               54,22€                     CPSC -CH-C1001-09.4:2018 1 gr. - (20 x 20) cm
01-04-54 Cromo esavalente dopo Invecchiamento 75,00€               52,50€                     ISO 10195 + ISO 17025-2:2018 8 gr. - (20 x 20) cm
01-04-55 Piombo e Cadmio Totale in art. per bambini - Normativa US 58,00€               40,60€                     CPSC -CH-E1002-08:2012 2 gr. - (20 x 20) cm
01-04-56 Ammine aromatiche da azocoloranti per normativa cinese 60,00€               42,00€                     GB/T 19942:2018 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-57 N-metilpirrolidone 77,46€               54,22€                     ISO 19070:2016 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-58 Cromo esavalente (VI) (Cromatografia Ionica) 70,00€               49,00€                     UNI EN ISO 17075-2:2017 8 gr. - (20 x 20) cm
01-04-14 Idrossiprolina 75,00€               52,50€                     UNI/TS 11237:2007 5 gr. - (20 x 20) cm
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01-04-40 Formaldeide libera negli ausiliari chimici per il cuoio 90,00€               63,00€                     UNI EN ISO 27587:2009 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-59 Alchilfenoli etossilati (metodo indiretto) 90,00€               63,00€                     UNI EN ISO 18218-2:2015 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-60 Contenuto di concia negli agenti concianti di sintesi 80,00€               56,00€                     UNI EN ISO 17489:2014 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-61 Cromo (VI) e potenziale riducente dei concianti a base di cromo 120,00€             84,00€                     UNI EN ISO 19071:2016 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-62 N- metil-2- pirrolidone (NMP) 90,00€               63,00€                     UNI EN ISO 19070:2016 5 gr. - (20 x 20) cm
01-04-05 Paraffine clorurate a catena corta (SCCP) 90,38€               63,27€                     UNI EN ISO 18219:2015 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-68 PFOS 120,00€             84,00€                     UNI EN ISO 23702-1:2018 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-16 Metalli, preparazione dell'estraibile EN 1811 28,00€               19,60€                     UNI EN 1811:2015 (1 x 1) cm
01-04-67 Cloroalcani a catena media e lunga 90,00€               63,00€                     M.I. da UNI EN ISO 18219:2015 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-68 PFOS e PFOA 120,00€             84,00€                     UNI EN ISO 23702-1:2015 10 gr. - (20 x 20) cm
01-04-69 Idrocarburi Policiclici Aromatici - IPA 90,00€               63,00€                     AfPS  GS 2014:01 PAK:2014 4 gr. - (20 x 20) cm
01-04-70 Degradabilità per mezzo di microrganismi 1.800,00€          1.260,00€               UNI EN ISO 20136:2017 10 gr. - (20 x 20) cm

MICROSCOPIA #RIF! (20 x 20) cm
01-05-01 Esame al microscopio ottico e parere 45,00€               31,50€                     - (20 x 20) cm
01-05-02 Esame al microscopio ottico, parere e foto 70,00€               49,00€                     - (20 x 20) cm
01-05-03 Per ogni foto aggiuntiva 5,00€                 3,50€                       - (20 x 20) cm
01-05-04 Esame al microscopio elettronico (SEM) e foto 85,00€               59,50€                     - (20 x 20) cm
01-05-05 Per ogni foto aggiuntiva 8,00€                 5,60€                       - (20 x 20) cm
01-01-26 Spessore della rifinizione 60,00€               42,00€                     UNI EN ISO 17186:2012 (20 x 20) cm
01-05-07 Esame del pelo in Microscopia Ottica 90,00€               63,00€                     - (10 x 10) cm
01-05-08 Esame del Pelo in Microscopia Elettronica (SEM) 150,00€             105,00€                   - -
01-05-09 Identificazione del cuoio con microscopio #N/D #N/D UNI EN ISO 17131:2020 -

METALLI -
04-01-01 Alluminio Estraibile 15,00€               10,50€                     UNI EN ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-02 Antimonio Estraibile 20,00€               14,00€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-03 Argento Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-04 Arsenico Estraibile 20,00€               14,00€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-05 Bario Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-06 Berillio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-07 Bismuto Estraibile 20,00€               14,00€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-08 Boro Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-09 Cadmio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-10 Cesio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-11 Cobalto Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-12 Cromo Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-13 Ferro Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-14 Fosforo Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-15 Litio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-16 Magnesio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-17 Manganese Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-18 Mercurio Estraibile 20,00€               14,00€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-19 Molibdeno Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-20 Nichel Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-21 Piombo Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-22 Potassio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-23 Rame Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-24 Selenio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-25 Silicio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-26 Sodio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-27 Stagno Estraibile 20,00€               14,00€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-28 Stronzio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-29 Tallio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-30 Tellurio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-31 Vanadio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-32 Zinco Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-33 Zirconio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-34 Titanio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-35 Calcio Estraibile 15,00€               10,50€                     ISO 17072-1:2019 5 grammi
04-01-36 Alluminio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-37 Antimonio Totale 20,00€               14,00€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-38 Argento Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-39 Arsenico Totale 20,00€               14,00€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-40 Bario Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-41 Berillio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-42 Bismuto Totale 20,00€               14,00€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-43 Boro Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-44 Cadmio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-45 Cesio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-46 Cobalto Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-47 Cromo Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-48 Ferro Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-49 Fosforo Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-50 Litio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-51 Magnesio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-52 Manganese Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-53 Mercurio Totale 20,00€               14,00€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-54 Molibdeno Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-55 Nichel Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-56 Piombo Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-57 Potassio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-58 Rame Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-59 Selenio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-60 Silicio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-61 Sodio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-62 Stagno Totale 20,00€               14,00€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
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04-01-63 Stronzio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-64 Tallio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-65 Tellurio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-66 Vanadio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-67 Zinco Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-68 Zirconio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-69 Titanio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi
04-01-70 Calcio Totale 15,00€               10,50€                     ISO 17072-2:2019 5 grammi

-
DETERMINAZIONI GENERALI -

04-02-01 Emissione certificato - Diritti di Segreteria  €                 8,00  €                       9,00 -
04-02-02 Spese di spedizione  Da definire  Da definire -
04-02-03 Copia certificato  €                 5,00  €                       5,00 -
04-02-04 Invio certificato via fax (per foglio)  €                 0,50  €                       0,50 -
04-02-05 Commenti alle analisi e relazione scritta  €               50,00  €                    50,00 -
04-02-06 Pareri e consulenze sui difetti delle pelli e analisi merceologica  Da definire  Da definire -

04-02-07 Analisi GC quantitativa (titolo gascromatografico), per la determinazione 
dei seguenti elementi:

90,00€               63,00€                     20 grammi

04-02-08 Analisi GC quantitativa (titolo gascromatografico), previa derivatizzazione 103,29€             72,30€                     20 grammi
04-02-09 Analisi GC quantitativa (titolo gascromatografico), previo clean-up 90,38€               63,27€                     20 grammi
04-02-10 Analisi quantitativa delle sostanze volatili 90,38€               63,27€                     10 grammi
04-02-11 Clean-up di soluzioni analitiche 13,00€               9,10€                       -
04-02-12 Cromatografia GPC 70,00€               49,00€                     -
04-02-13 Cromatografia HPLC  €               54,00 37,80€                     -
04-02-14 Cromatografia TLC  €               20,00 14,00€                     -
04-02-15 Derivatizzazione di soluzioni analitiche 25,83€               18,08€                     -
04-02-31 Costo orario per attività di consulenza 25,00€               25,00€                     -
04-02-16 Peso specifico 12,00€               8,40€                       -
04-02-17 Spese di Trasferta entro 50 Km.  €               26,00 18,20€                     -
04-02-18 Spese di Trasferta entro 100 Km.  €               52,00 36,40€                     -
04-02-19 Spese di Trasferta entro 150 Km.  €               78,00 54,60€                     -
04-02-20 Spese di Trasferta oltre 150 Km.  €             104,00 72,80€                     -
04-02-21 Spettrofotometria infrarosso (FTIR-ATIR)  €               54,00 37,80€                     -
04-02-22 Spettrofotometria visibile e UV  €               20,00 14,00€                     -
04-02-23 Titolo complessometrico 20,00€               14,00€                     -
04-02-24 Titolo potenziomentrico 15,00€               10,50€                     -
04-02-25 Titolo spettrofotometrico 20,00€               14,00€                     -
04-02-26 Titolo titrimetrico 15,00€               10,50€                     -
04-02-27 Analisi completa dei rifiuti per classificazione CER 624,85€             437,40€                   1000 grammi
04-02-28 Analisi dei rifiuti - Test di cessione in Ac. Acetico 167,36€             117,15€                   20 grammi
04-02-29 Analisi dei rifiuti - Test di cessione UNI 10802 445,04€             311,53€                   20 grammi
04-02-30 Analisi Completa Acque Reflue 942,00€             659,40€                   2000 grammi

DOCUMENTAZIONE

04-04-01 Abbonamento CPMC - Estero 61,97€               

04-04-02 Abbonamento CPMC - Extra europeo - Via aerea 80,05€               

04-04-03 Abbonamento CPMC - Italia 37,18€               

04-04-04 Dizionario multilingue del cuoio 51,65€               

04-04-05 Fotocopie - cadauna, per le prime cinque 0,51€                 

04-04-06 Fotocopie - cadauna, successiva alla quinta 0,12€                 

04-04-07 Metodi di Analisi - Metodi IUC 15,00€               

04-04-08 Metodi di Analisi - Metodi IUF 20,00€               

04-04-09 Metodi di Analisi - Metodi IUP 18,00€               

04-04-10 Metodi di Analisi - Opera Completa 50,00€               

04-04-11 Metodi di Analisi - Singolo Metodo 2,50€                 

04-04-12 Progetto FORCE - N. 4 VOLUMI 85,22€               

04-04-13
Progetto Leonardo - Corretto utilizzo dei prodotti chimici in conceria - 
PROPER USE OF CHEMICALS IN TANNERY - CD-ROM Inglese

43,04€               

04-04-14
Progetto Leonardo - L’ accademia del cuoio - Leather academy - CD-ROM 
– 6 lingue

83,93€               

04-04-15 Progetto Leonardo - entrambe le opere 101,57€             
04-04-16 Spese di spedizione 6,15€                 
04-04-17 Traduzione lavori scientifici - a cartella (1) 20,00€               
04-04-18 Traduzioni generiche - a cartella  (1) 20,00€               

(1) 1 cartella equivale a  1.500 battute, spazi inclusi
CONFORMITÀ LEGISLATIVE E NORMATIVE

01-06-37
Calzature - Caratteristiche chimiche essenziali dei cuoi destinati 
all'industria calzaturiera

254,21€             177,95€                   

01-06-01 Calzature - Caratteristiche fondamentali dei cuoi per tomaio 285,30€             199,71€                   

01-06-03
Calzature - Caratteristiche fondamentali dei cuoi per fodera e sottopiede 
interno i di pulizia

260,10€             182,07€                   

01-06-02 Calzature - Caratteristiche fondamentali dei cuoi per suola 211,50€             148,05€                   

01-06-06 Calzature - Caratteristiche fondamentali dei cuoi per sottopiede 225,90€             158,13€                   

01-06-04
Calzature - Caratteristiche fondamentali dei cuoi per intersola, guardolo e 
tacco

207,90€             145,53€                   

01-06-27 Caratteristiche fondamentali dei cuoi conciati al vegetale 550,00€             385,00€                   
01-06-07 Abbigliamento - Caratteristiche essenziali dei cuoi per abbigliamento 260,00€             182,00€                   
01-06-08 Guanti - Caratteristiche chimiche di accettabilità dei cuoi per guanti 230,00€             161,00€                   
01-06-09 Guanti - Caratteristiche fondamentali dei cuoi per guanti 270,00€             189,00€                   
01-06-10 Automotive - Caratteristiche dei cuoi per interni auto 570,00€             399,00€                   

01-06-11
Arredamento - Caratteristiche essenziali del cuoio per arredamento 
(Anilina, Scamosciato e Nubuck)

180,00€             126,00€                   

01-06-12
Arredamento - Caratteristiche essenziali del cuoio per arredamento 
(Semianilina)

200,00€             140,00€                   

01-06-13
Arredamento - Caratteristiche essenziali del cuoio per arredamento 
(Pigmentato)

230,00€             161,00€                   

01-06-14 Caratteristiche chimiche di accettabilità dei cuoi per pellicceria 230,00€             161,00€                   
01-06-15 Caratteristiche dei cuoi per pellicceria 240,00€             168,00€                   
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01-06-18 Caratteristiche delle pelli scamosciate per asciugaggio 620,00€             434,00€                   
01-06-19 Caratteristiche chimiche di accettabilità dei cuoi per selleria 280,00€             196,00€                   

01-06-20
Selleria - Caratteristiche prestazionali dei cuoi per quartiere e 
sottoquartiere

100,00€             70,00€                     

01-06-21 Selleria - Caratteristiche prestazionali dei cuoi per briglieria 80,00€               56,00€                     
01-06-22 Selleria - Caratteristiche prestazionali dei cuoi per seduta 240,00€             168,00€                   
01-06-23 Conformità al Marchio SG 1.210,00€          847,00€                   
01-06-24 Conformità all'ECOLABEL per calzature 610,00€             427,00€                   
01-06-25 Analisi per Marchio Ecocompatibilità Distretto Solofra 210,00€             147,00€                   
01-06-26 Analisi per conformità normativa cinese sui tessili 250,00€             175,00€                   
01-06-28 Sostanza vietate nel cuoio dalla normativa cinese 120,00€             84,00€                     

01-06-29
Pelletteria - Caratteristiche chimiche essenziali dei cuoi destinati 
all'industria della pelletteria

254,21€             177,95€                   

01-06-30 Pelletteria - Caratteristiche fondamentali dei cuoi per Piccola Pelletteria 247,50€             173,25€                   

01-06-31 Pelletteria - Caratteristiche fondamentali dei cuoi per Cinture 193,50€             135,45€                   

01-06-32 Pelletteria - Caratteristiche fondamentali dei cuoi per Cinturini di Orologi 254,70€             178,29€                   

01-06-33 Pelletteria - Caratteristiche fondamentali dei cuoi per Borse 244,80€             171,36€                   

01-06-34 Pelletteria - Caratteristiche fondamentali dei cuoi per Valigeria e derivati 244,80€             171,36€                   

01-06-35 Verifica etichettatura dei materiali usati nelle componenti delle calzature 150,00€             105,00€                   

01-06-36
Caratteristiche e requisiti dei cuoi idonei al lavaggio domestico destinati 
all’industria calzaturiera

111,00€             77,70€                     


